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Cours COFALOW - Matériaux bois
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[bookmark: _z7fp7awez7b5]Caractéristique du bois[image: ]

-> Matériaux pas isotrope (caractéristique, solidité dépendent de son orientation)
-> Matériau non homogène (nœud, cernes de croissances…)
-> Bon isolant thermique  = 0,12 W/mK (isolant standard bâtiment  = 0,04). On évite beaucoup de ponts thermiques.
-> Déformation importante lors du séchage du bois (retrait tangentiel plus fort que retraite radial).
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-> Bonne résistance mécanique
-> Densité faible
-> Rapport R/ intéressant (acier 2,05 ; béton 0,33 ; Bois 1,25 ; bambou 1,67)




[bookmark: _5369oe2r87rf]Bois et matériaux dérivés[image: ]
[bookmark: _3dhsr2v9b97k]1.Le bois massif
a) Tronc coupés (scies à grume à ruban (acier  trempé ou stellite), scies circulaires) en forme de planche.
b) Dégauchissage (obtention d’une surface plane usinée.)
c) Rabotage (obtention d’une deuxième surface plane parallèle à la première.)

Ses défauts: Noeuds, anomalies de croissance, blessures, fentes, autres

Notion de durabilité et de classe des bois: 
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Traitement éventuel:
· Huiles naturelles (lin,...),sels (bore, cuivre, chrome, arsenic...)
· Produits bitumineux
· Créosotes (interdit en Europe depuis 2001)
· Peintures, vernis, lasures
· Thermiques

[bookmark: _ag3ocbb9loi5]2. Le bois reconstitué
Fabriqué à partir de sciure ou bois basse qualité
Stable, facile à créer, son point fort est la facilité à industrialiser le processus fin de vie compliquée (beaucoup de colle…). Niveau caractéristique pas terrible.
· contreplaqué
· Aggloméré
· Stratifié
· Mélaminé
· OSB[image: ]
· Compressé
Le lamellé collé ( Possibilité de grandes dimensions, formes particulières, section variables optimisées, défauts du bois purgés)

[bookmark: _lrk286ybqed7]3.Le bois: matériau écologique ?
Selon:
· La provenance
· Transformation locale ou pas
· Conditions d’exploitation de la forêt
· Traitement éventuel
· Utilisation de colles, ou autre produit chimique
· Matériaux difficile à dissocier en fin de vie
· Stockage de CO2
· Fin de vie du produit
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Conditions d’exposition

Essences purgées Résistance aux termites

d'aubier Classe Classe Classe métropolitains
d’emploi 3-1 d’emploi 3-2 d'emploi 4
Douglas >20 ans >10ans - non
Méléze d'Europe
A 5 P >20ans >10ans - non
Larix decidua
Chétaignier
8 P >20ans >20ans >10ans non
Castanea sativa
Chéne rouvre ou
pédonculé
(Quercus sessiflora >20ans >20ans >10ans non
Quercus
pedunculata)
Robinier(l) >20 ans >20 ans >20ans oui

(Robinia pseudoacacia)
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de croissance

Duramen
(bois parfait)

Aubier Cambium
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DEFORMATIONS DUES AU RETRAIT DU BOIS
AU COURS DU SECHAGE

1 — Débit sur faux quartier : retrait tangentiel

maximal aux extrémités. la planche est « tuilée » ou

«voilée ».

2 — Plateau de cceur : épaisseur au centre supérieure a

Iépaisseur aux extrémités.

3 et 4 — Débits de section carrée transformés en

parallélogramme : le retrait a été plus fort dans le

sens cd (tangentiel) que dans le sens ab (radial).

5 —Dosse : débit tangentiel : la largueur a fortement

diminuée.
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES CINQ CLASSES DE RISQUES D'APRES LA NORME NF EN 335
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